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CEMII/A-LL42,5 N "WHITE"
CIMENT POUR APPLICATIONS ESTHETIQUES
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Le produit

Le ciment CEM II/A-LL 42,5 N "White" est un ciment port-
land au calcaire dont les constituants principaux sont le
clinker portland (K) et le calcaire (LL). La teneur en clinker
est comprise entre 80% et 94 %.

Le ciment CEM lI/A-LL 42,5 N "White" dispose des caracté-
ristiques particuliéres:

» Ciment blanc a haut niveau de clarté.

» Bonne ouvrabilité du mortier frais.

» Durcissement et résistance normale.

» Confection de mortier ou béton a teinte blanche

ou tres claire
 Particulierement adapté pour la confection de pro-
duits colorés a base de ciment

Domaine d’application

Domaines d'application préférentiels (Holcim) Contre-indications (Holcim)
» Mortier de magonnerie et de pose, enduit et chape. » Béton ou mortier en milieu agressif.
« Béton en milieu non-agressif de résistance moyenne a » Béton ou mortier appliqué par temps trés chaud ou trés
élevée. froid.
» Mortier ou béton a teinte blanche voir trés clair ou avec * En cas d'utilisation de granulats sensibles a la réaction
ajouts de pigments. alcali-silice si le béton est exposé a 'lhumidité.
» Mortier de pose pour du carrelage en pierre naturelle
Recommandation particuliére (Holcim) contenant des matiéres organiques (ex. pierre blanche,
* Bien protéger le béton ou le mortier contre une dessic- marbre calcaire).

cation prématurée afin d’éviter e.a. la pulvérulence de

la surface. Documents . S
Pays s Dénomination Marque
de référence

TRA 600

PTV 603 CEM II/A-LL 42,5 N Blanc/Wit BENOR

Belgique

NF P15-317

IFianeE NF P15-318

CEMII/A-LL 42,5 N PM-CP2 Blanc NF



Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques et physiques®

Unités | Résultats | Seécifications
Norme(s)

Le CEM II/A-LL 42,5 N "White" est marqué CE en tant

Besoin en eau % 27 - que CEM II/A-LL 42,5 N. Par le marquage CE, le fa-
Début de prise hh:mm 2:15 > 1:00 . afamz a2
Er—r " 2:50 <12:00 bricant prend la responsabilité de la conformité du
F— m P o prgdult aux performances déclarées dans sa I?ecla-
— . i ration des Performances (DoP). En outre, le ciment
Résistance a la compression A 5 Qs q
- 2 jours N/mm? 28 >10 porte plusieurs marques volontaires de qualité qui
* 28 jours N/mm? 55 242,5/<625 garantissent la conformité du produit aux spécifi-
Surface spécifique Blaine cm?/g 3755 - cations techniques fixées dans les reglements de
e kg/m? 3080 - certifications concernés (voir tableau en bas de la

Refus au tamis de 200 um % <05 <30 premiére page).

Valeur L* Minolta

(échelle de noir/blanc) B BEi :

Composition chimique®

e >
Résultats (%) Spe(;\'lf‘;?i:'e?gs (%)

CaO 66,8 =
Sio, 21,9 -
ALO, 2,3 =
Fe,O, 0,2 =
MgO 0,5 =
Na,0 0,41 =
K,O 0,27 =
SO, 2,5 €385
Ct 0,02 <0,10
Perte au feu 4,6 =

@ Remarque: les résultats repris dans les tableaux sont basés sur des va-
leurs moyennes et sont donnés a titre purement indicatif et n'ont en aucun
cas un caractére contractuel. En conséquence, ils ne sauraient engager la
responsabilité de Holcim (Belgique) S.A.

La Déclaration des performances (DoP) et la fiche de don-
nées de sécurité (SDS) sont disponibles sur www.holcim.be
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